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REALIZAÇÃO DE ENSAIOS DE DIFUSÃO E DETERMINAÇÃO DE COEFICIENTES DE DIFUSÃO EM SOLO RESIDUAL PERCOLADO POR SOLUÇÃO CONTAMINANTE DE METAIS PESADOS 

GUIMARÃES, Lucas Martins (Bolsista); AZEVEDO, Izabel (Orientador) 

É crescente a demanda por tecnologias que diminuam o impacto ambiental causado pela disposição de resíduos. Sistemas de barreiras selantes, compostas de material argiloso, podem ser projetados para diminuir a infiltração de líquidos e minimizar a migração de agentes contaminantes químicos e biológicos para o solo e águas subterrâneas. Tais sistemas exigem o conhecimento de vários parâmetros, dentre eles, o coeficiente de difusão. A difusão é um mecanismo de contaminação importante em áreas de disposição de resíduos. Este projeto teve por objetivo a determinação de coeficientes de difusão de alguns metais pesados em solo residual de gnaisse compactado percolado por solução sintética. Na realização dos ensaios utilizou-se um equipamento de difusão do tipo Baronne, e um aparelho de homogeneização. A execução dos ensaios envolveu, inicialmente, a compactação e saturação do solo nas células. Em uma primeira etapa, permitiu-se a difusão dos metais, Zn, Cd e Mn, isoladamente. Em uma segunda etapa, permitiu-se a difusão da solução formada pela mistura de sais nitrato de Mn, Cd, Cu, Zn, Pb e Cr. Por fim, as amostras de solo foram seccionadas em cinco camadas e foram obtidas as concentrações em cada camada. O programa computacional POLLUTE V6.3 foi utilizado para calcular o coeficiente de difusão, por meio de ajuste das curvas da variação de concentração no reservatório fonte dos metais com o tempo. Foram determinados os seguintes valores médios para os coeficientes de difusão efetivos nos ensaios em mono-solução: De=4,15x10-10m2/s para o Zn, De=2,78x10-8m2/s para o Cd e para o Mn De=1,90x10-10m2/s, para os ensaios em multi-espécie: De=4,66x10-9m2/s para o Cd e De=5,11x10-10m2/s para o Mn. Conclui-se que a seqüência de mobilidade obtida foi Cd>Mn>Zn para mono-solução e Cd>Mn para multi-espécie. O valor de De do Cd foi 6 vezes maior em mono-solução, contrariamente ao do Mn, que foi maior em multi-solução. (CNPq) 

